Инструкции за употреба на Brulon Базис плаки с шеллак

Изработка на базисна плака за пробна протеза:
Стъпка 1. Нагряване: Загрейте базис плаката директно над пламък до омекване.
Стъпка 2. Адаптиране: Поставете омекналата плака върху гипсовия модел и с равномерен натиск оформете, като поддържате дебелина 1–2 мм.
Стъпка 3. Изрязване: Изрежете излишния шеллак с горещ нож за восък.
Стъпка 4. Граници: Оформете краищата над пламък за осигуряване на необходимата якост и стабилност.

Изработка на индивидуална лъжица за отпечатък:
Стъпка 1. Маркиране: Очертайте желаната форма върху гипсовия модел.
Стъпка 2. Нагряване: Загрейте плаката до мека консистенция.
Стъпка 3. Адаптиране: Притиснете към модела и изрежете излишъка.
Стъпка 4. Граници: Оформете краищата над пламък за осигуряване на необходимата якост и стабилност.
































